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Holz sorgt für ein gutes Wohnklima
Holz ist seit je ein unersetzbarer Baustoff für den  
Innenausbau. Es ist elektrostatisch neutral und nicht 
leitend. Selbst bei geringer Raumtemperatur emp-
findet man eine Holzoberfläche als warm. Holz ist 
atmungsaktiv, riecht gut und sorgt das ganze Jahr 
über für ein angenehmes Raumklima – nicht zuletzt 
auf Grund seiner ausgezeichneten Akustik.

Holz ist genial – auch an der Fassade
Erst die Fassade verleiht einem Gebäude sein cha-
rakteristisches Erscheinungsbild. Seit Generationen 
werden Außenverkleidungen in Holz ausgeführt. 
Auch in der modernen Architektur gewinnen Holz-
fassaden zunehmend an Bedeutung. Fassaden sind 
neben Dächern die meistbeanspruchten Elemente 
eines Gebäudes. 
Witterungseinflüsse wie Sonne, Wind, Feuchtigkeit 
und Temperaturschwankungen sowie eventuell 
möglicher Insekten- und Pilzbefall sind wie für alle 
anderen Materialien auch ständige Belastungen für 
Holz. Daraus ergeben sich spezielle Anforderungen 
an den Werkstoff selbst und an die Ausbildung der 
Konstruktion. Abhängig vom Einsatzgebiet und 
dem geplanten Erscheinungsbild werden Holzver-
kleidungen aus Vollholz, z. B. Bretter, Profilbretter, 
Leisten, Schindeln, oder aus Plattenwerkstoffen ge-
wählt.

Die Einbringung der Wärmedämmung zwischen 
Holzschalung und tragender Wand stellt die Ideal-
form des Wärmeschutzes dar, da das Gebäude als 
Ganzes eingepackt wird. So wird die Holzfassade 
zur wärmenden Hülle des Gebäudes.
Die Herstellung der Holzprodukte für die Fassaden-
gestaltung erfolgt mit geringstem Energieaufwand. 
Alle im Bereich der Fassaden verwendeten Holzar
ten sind lange haltbar und am Ende ihrer Nutzungs-
dauer leicht wiederverwertbar oder umweltgerecht 
zu entsorgen. Begeben Sie sich mit uns auf den rich-
tigen Weg zu Ihrer idealen Holzfassade!

Holz als Wirtschaftsfaktor
In Österreich beziehen ca. 290.000 Menschen ihr 
Einkommen aus der Forstwirtschaft und Holzverar-
beitung. Mit 2,5 Mrd. Euro Überschuss im Export 
liegt Holz mit dem Tourismus an erster Stelle in 
der Leistungsbilanz. Holz und Holzprodukte sind 
typisch österreichische Erzeugnisse und gelten 
mittlerweile als Exportprodukt Nummer 1. 

Nachwachsende Ressource
Fast 50 Prozent der Fläche Österreichs sind mit 
Wald bedeckt und es wächst mehr Holz nach, als 
genutzt wird.

Medizin gegen den Klimakollaps
Der Wald ist eine von der Sonne betriebene chemi
sche Fabrik. Seine Bäume verwandeln CO2 in Sauer-
stoff. Bauen mit Holz ist ein wesentlicher Beitrag 
zum Klimaschutz, es werden Kohlenstoffe dauerhaft 
gebunden.

Holz ist zu 100 Prozent nutzbar
Holz erzeugt keinen Abfall und ist zur Gänze recycel
bar. 

Holz leistet Außergewöhnliches
Bezogen auf sein Eigengewicht trägt Holz 14-mal so  
viel wie Stahl – seine Druckfestigkeit entspricht der  
von Stahlbeton.

Holzprodukte sind Plus-Energie-Produkte
Sie enthalten mehr gespeicherte Sonnenenergie, als  
zu ihrer Herstellung und Entsorgung notwendig ist.

Holz bringt Wärme
Holz ist der Baustoff mit dem besten Verhältnis von  
Wärmedämmung und Wärmespeicherung und spart  
direkt Heizkosten für jeden Wohnraum.

holzistgenial.at
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Vorfertigung auch für die Fassade
Fassaden aus Holz können meist zu einem großen 
Teil vorgefertigt werden. Die Arbeit in der Produk
tionshalle erlaubt durch die dort gleichbleibenden 
Arbeitsbedingungen und standardisierten, hoch 
entwickelten Abläufe die Sicherung einer gesteiger-
ten Produktqualität. Moderne Fertigungstechno
logien und computergesteuerte Produktionsmaschi-
nen bewirken eine hohe Passgenauigkeit und bieten 
die Grundvoraussetzung für qualitatives Bauen. Die 
Montage wird dadurch wesentlich erleichtert und 
die Bauzeit verkürzt.

Holz hilft sparen
Beim Vergleich der verschiedenen Bauweisen wird 
immer wieder auch auf den Kostenfaktor verwiesen. 
Oft wird aber außer Acht gelassen, dass mit plane-
rischem Know-how jedes neue Haus leicht zum 
Energiespar- oder Niedrigenergiehaus wird. Mit 
Holzverkleidungen und einer Außendämmung kann 
der Wärmedurchlasswiderstand jeder Außenwand 
wesentlich erhöht werden, auch im Altbau. Die Ver-
besserung der Dämmwerte ist kostengünstig um
zusetzen und erhöht den energetischen Standard 
und damit den Wert des Hauses. 

Der Werkstoff Holz bietet sowohl im Bereich der 
Fassadengestaltung als auch die Konstruktion 
betreffend eine Fülle von Möglichkeiten. Wie Klei-
dung für den Menschen bildet die Fassade eine 
schützende, wärmende Hülle um das Haus.

Holzfassaden sind dauerhaft
Die praktische Erfahrung zeigt, dass Holzfassaden 
bei werkstoffgerechtem Einsatz oft eine längere 
Lebensdauer erreichen als Sichtbeton- oder Putz
fassaden. 

Holzfassaden sind vielseitig
Als Material für den Fassadenbau passt Holz zu 
großen Gebäuden ebenso wie zu Einfamilienhäu-
sern. Durch die Wahl der Holzart, der Verkleidung, 
die Art der Montage und der Oberflächenbehand-
lung lässt sich eine Holzfassade ganz individuell ge-
stalten, zum Beispiel auch farbig. So gleicht keine 
Holzfassade der anderen. 

Holz besitzt Charakter
Holz kann an der Fassade mit oder ohne Oberflä-
chenschutz zum Einsatz kommen. Wird kein Schutz-
anstrich verwendet, entsteht durch die Bewitterung 
mit der Zeit eine natürliche Vergrauung. Diese Ver-
grauung bedeutet keinesfalls Holzfäule, sondern ist 
vielmehr Ausdruck der Lebendigkeit des Holzes und 
eines natürlichen Alterungsprozesses. Sie hat kei-
nen negativen Einfluss auf die Haltbarkeit. 

Fassaden aus Holz
Alle Vorteile auf einen Blick
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Gänzlich unbehandelte Holzoberflächen ohne 
Anstriche bekommen eine graue Patina, die keine 
Qualitätsminderung darstellt, sondern von der 
Lebendigkeit des Materials zeugt.

Oberflächenbehandlungen von Holzfassaden
Lasuren erhalten die natürliche Maserung des 
Holzes und bieten durch ihren Pigmentanteil einen 
verhältnismäßig guten Schutz gegen Vergrauung. 
Sie gehören zu den nicht deckenden Systemen und 
werden in verschiedensten Farbtönen angeboten. 
Die Nachbehandlung ist abhängig von der Bewitte-
rung und sollte in einem Abstand von 1 bis 4 Jahren 
bei Dünnschichtlasuren und alle 2 bis 7 Jahre bei 
Mittelschichtlasuren durchgeführt werden. *)

Zu den deckenden Systemen gehören alle Arten von 
Lacken. Durch den hohen Pigmentanteil wird die 
natürliche Maserung des Holzes überdeckt. Bei sach
gerechter Anwendung ist je nach Bewitterung eine 
Erneuerung nur alle 8 bis 15 Jahre erforderlich. *) 

Tipp: Deckende Systeme bieten einen sehr guten 
uv-Schutz. Lasuren in dunklen Farbtönen sind in 
der Regel dauerhafter als helle. Dickschichtlasuren 
werden für Fassaden nicht empfohlen.

Imprägnierung
Im Außenbereich ist eine Oberflächenbehandlung 
von Holz nur dann sinnvoll, wenn der konstruktive 
Holzschutz nicht ausreicht. Grundsätzlich gilt für 
den chemischen Holzschutz: „So viel wie nötig, aber 
so wenig wie möglich.“

Druckimprägnierung von Fassaden mit chemischen 
Holzschutzmitteln, wie zum Beispiel verschiedenen 
Salzen, ist für normale Beanspruchungen nicht 
erforderlich und aus ökologischen Gründen nicht 
empfehlenswert.

*) Literaturtipp: Diese Werte entstammen der Publikation 
„Holzfassaden“, Holzforschung Austria (Hrsg.)
T +43 (0)1 ⁄ 798 26 23
hfa@holzforschung.at, www.holzforschung.at

Holzfassaden können in vielen Variationen zur Aus-
führung gelangen. Man unterscheidet Außenverklei
dungen aus Brettern oder Profilbrettern, Schindeln 
und Fassadenelemente aus plattenförmigen Holz-
werkstoffen.

Tipp: Verwenden Sie Befestigungen aus nichtrosten-
den Legierungen.

Holzarten
Grundsätzlich sind alle heimischen Nadelholzarten 
wie Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche und Douglasie 
sowie die sehr dauerhaften Laubholzarten Eiche, 
Robinie oder Kastanie als Holzfassade geeignet.

Die Fichte ist auf Grund der sehr guten Verfügbar-
keit und ihrer hohen Festigkeit das wirtschaftlichste 
Bau- und Konstruktionsholz. Splint- und Kernholz 
sind bei der Fichte sowie auch bei der Tanne farblich 
nicht unterscheidbar. Fichtenholz lässt sich problem
los bearbeiten und gut oberflächenbehandeln. Tanne 
besitzt ähnliche Eigenschaften wie Fichte, weist je-
doch keine Harzgallen auf. 

Das Kernholz von Lärche, Kiefer, Douglasie und 
Eiche ist auf Grund der Kerninhaltsstoffe dauer
hafter als jenes von Fichte bzw. Tanne und eignet 
sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich. 
Diese Holzarten werden häufig im Fassadenbereich 
ohne Oberflächenbehandlung eingesetzt. 

Tipp: In der Praxis wird zwischen Fichtenholz und 
Tannenholz meist nicht unterschieden. Wird eine 
reine Tannenholzfassade gewünscht, ist dies geson-
dert zu vereinbaren.

Holz bekennt Farbe
Unbehandeltes Holz verändert durch Witterungs-
einflüsse seine Farbe und Oberflächenstruktur, es 
wird zunächst unregelmäßig fleckig, bevor es ver-
graut. Das gilt ohne Ausnahme für alle Holzarten. 
Diese oberflächlichen Veränderungen beeinflus-
sen nicht die Festigkeit des Holzes. Bauteile wie 
Vordächer oder Fensterbretter, die Teilbereiche 
der Fassade vor Witterung schützen, können zu 
einem unregelmäßigen Erscheinungsbild führen. 

Materialien, Struktur, Oberflächen
Holz ist reich an Varianten



Holz ist reich an Varianten
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unterschiede, die auf Grund des Quell- und Schwind-
verhaltens von Holz unter Witterungseinflüssen ent-
stehen, besser ausgeglichen werden. 
Holzwerkstoffplatten ermöglichen eine einfache 
und arbeitszeitsparende flächige Fassadengestal-
tung. Großformate bis zu 5 m Seitenlänge erlauben 
dabei eine stoßfreie Ausführung auch über mehrere 
Geschosse. Im Fassadenbereich werden auf Grund 
der Formstabilität und der guten technischen Eigen-
schaften hauptsächlich mehrschichtig verleimte 
Massivholzplatten oder Sperrholzplatten eingesetzt. 
Fallweise finden auch Furnierschichtplatten Verwen-
dung als Fassadenelemente, wobei über deren Eig-
nung noch keine Langzeiterfahrungen vorliegen. 
Die Platten können sichtbar auf Kantholzunterkon-
struktionen oder unsichtbar mittels fertiger System-
lösungen befestigt werden. 

Tipp: Bei Plattenverkleidungen ist unabhängig von 
Oberflächenschutzmaßnahmen auf konstruktiven 
Holzschutz, insbesondere die Ausbildung von Stößen 
und Fugen (Kantenschutz), größter Wert zu legen.

Schindeln
Schindeln werden aus Vollholz mit unterschiedlichen 
Abmessungen und Formen gespalten oder gesägt. 
Gespaltene Schindeln sind dabei witterungsresisten
ter als gesägte Schindeln. Hergestellt werden die 
Schindeln in Längen von 12 bis 80 cm und fallen in 
unregelmäßigen Breiten zwischen 5 und 35 cm an. 
Der Querschnitt ist meist keilförmig.

Thermoholz
Thermoholz wird in einem speziellen Wärmeverfah-
ren behandelt und erhält in Abhängigkeit von der 
Holzart, der Behandlungsdauer und der Intensität 
eine mehr oder weniger ausgeprägte Farbverände-
rung der Oberfläche. Den bisherigen Untersuchun
gen zufolge weist das so genannte Thermoholz 
eine geringere Wasseraufnahmefähigkeit und eine 
größere Stabilität gegenüber Verformungen auf. 
Da es sich beim Thermoholz um eine noch relativ 
neue Entwicklung handelt, liegen bisher noch weni-
ge Langzeiterfahrungen vor.

Verkleidungen aus Brettern und Profilbrettern
Die häufigste Verkleidungsart ist die mit sägerauen 
und gehobelten Brettern bzw. Profilbrettern. 
Wegen der Gefahr der Verwerfung wird eine maxi
male Breite von 12 cm empfohlen. Die Dicke liegt 
zwischen 19 und 24 mm. Übliche Brettlängen sind 
4 m, 4,5 m und 5 m. 

Tipp: Aus der Sicht des konstruktiven Holzschutzes 
ist die senkrechte Anordnung von Fassadenbrettern 
günstiger als die waagrechte. Bei der waagrechten 
Verlegung ist darauf zu achten, dass die Feder im-
mer nach oben und die Nut immer nach unten zeigt. 
Nur so ist ein ausreichender Schutz vor Durchfeuch-
tung des Holzes gewährleistet. 

Lamellenverkleidungen
Im zeitgemäßen Holzbau werden häufig auch 
Lamellenverkleidungen als äußerste Wandschicht 
eingesetzt. Sie dienen zumeist als Sonnen- und⁄ 
oder Sichtschutz und sind oft großen Glasflächen 
vorgelagert. Sie bestehen aus waagrecht liegenden 
oder schräg montierten Brettern, Platten oder 
Leisten, die zum Teil auch aus mehrschichtig ver-
leimten Querschnitten zusammengesetzt werden. 
Die Gliederung ist funktionsbedingt überwiegend 
horizontal. Als Unterkonstruktion kommen sowohl 
Holz und Aluminium als auch verzinkter Stahl in Be-
tracht. Die Verkleidung mit Lamellen ist nämlich 
keine Fassade im herkömmlichen Sinne, da die 
Lamellen keine wasserdichte Schicht darstellen. 
Die tragende Wand hinter den Lamellen ist mit
bewittert und muss daher wetterfest ausgeführt 
werden. Die Lamellenverkleidung ist von allen 
Seiten der Bewitterung ausgesetzt. Bei dieser 
wetterexponierten Lage ist mit hohen Beanspru-
chungen zu rechnen. Deshalb empfiehlt sich in 
diesem Bereich der Einsatz besonders resistenter 
Holzarten wie Eiche oder Lärche. 

Plattenverkleidungen
Bei der Verwendung von Plattenverkleidungen aus 
Holz im Außenbereich soll auf einen mehrschichtigen 
Aufbau geachtet werden. So können Spannungs

Holz und Holzwerkstoffe
Für den Fassadenbau
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Hinterlüftung
Die Hinterlüftungsebene zwischen tragender Wand 
und Außenverkleidung hilft, eventuell entstehendes 
Kondensat oder von außen eingedrungene Feuch-
tigkeit schneller abzutrocknen. Eine zuverlässige 
Hinterlüftung benötigt einen durchgehenden Hohl-
raum von mindestens 20 mm. Am unteren und 
oberen Ende sind entsprechende Hinterlüftungs
öffnungen erforderlich. Diese sind mit einem Insek-
tenschutzgitter zu verschließen.

Tipp: Grundsätzlich ist eine Hinterlüftung der Außen
fassade ideal. Eventuell eingedrungene Feuchtigkeit 
kann so hinter der Fassade wieder leicht abtrocknen. 

Befestigung
Für die Befestigung der Fassadenverkleidung sind 
unverzinkte Nägel gar nicht, verzinkte Nägel nur bei 
verdeckten Befestigungen zu verwenden. Bei sicht-
barer Befestigung ist eine Verletzung der Zinkschicht 
fast unvermeidbar und führt in weiterer Folge zur 
Verfärbung des Holzes durch Korrosion oder Reak
tionen mit den Holzinhaltsstoffen. Mit der Verwen-
dung von Befestigungen aus rostfreien Legierungen 
kann unerwünschten Verfärbungen vorgebeugt 
werden.

Holzverkleidungen im Außenbereich sind nicht nur 
als dekoratives Element zu betrachten, sondern als 
funktionaler Bestandteil der Gesamtkonstruktion. 
Holz besitzt eine widerstandsfähige Oberfläche. 
Nur eine dauerhafte Durchfeuchtung führt zu Schä-
digung und Verringerung der Lebensdauer. Bauliche 
Holzschutzmaßnahmen sorgen für eine einwand-
freie Wasserableitung an der Fassade und verhin-
dern das Eindringen von Wasser. Alle Arten von 
Anschlüssen müssen so ausgeführt werden, dass 
ein nachträgliches Austrocknen des Holzes möglich 
ist (z. B. Hinterlüftung).

Tipp: Beim Einbau soll der Holzfeuchtegehalt von 
Holzverkleidungen zwischen 13 und 18 Prozent 
liegen, um Schädigungen durch holzverfärbende 
oder holzzerstörende Pilze zu vermeiden. 

Konstruktiver Holzschutz
Zum Schutz der Holzfassade vor Spritzwasser ist auf 
einen ausreichenden Abstand der Holzverkleidun
gen vom Erdboden, Mauerwerk und Beton bzw. von 
Fenstersimsen zu achten. Der Abstand des Geländes 
zur Unterkante der Holzfassade sollte mindestens 
30 cm betragen. 
Ein konstruktiver Holzschutz, wie vorspringende Bau
teile oder Vordächer, kann Teilbereiche der Fassade 
vor direkter Bewitterung und den damit verbun-
denen negativen Auswirkungen schützen. Auch die 
Aufbringung von Holzschutzmitteln, Lasuren oder 
Lacken kann eine sinnvolle Lösung zum Schutz der 
Oberfläche darstellen. Diese Maßnahmen ersetzen 
jedoch nie den konstruktiven Holzschutz.

Unterkonstruktion
Die Ausbildung der Unterkonstruktion ist 
abhängig von
_ der Verlegerichtung,
_ den Verkleidungselementen,
_ der Zusatzdämmung.
In der Regel besteht die Unterkonstruktion aus 
Holzlatten mit den Abmessungen 24 x 48 mm 
oder 30 x 50 mm.

Holzfassaden im Detail
Konstruktive Lösungen

Beispiel für konstruktiven Holzschutz: Ausreichender 
Bodenabstand zum Schutz der Holzfassade vor Spritzwasser

≥ 30 cm



Konstruktive Lösungen
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Abldecklleislten Zur Abde-
ckung vertikaler bzw. horizonta
ler Stöße oder Fugen, insbeson-
dere bei Plattenwerkstoffen
Anlstrilche Schützen das Holz 
vor Verschmutzung und mecha-
nischen Einflüssen (z.B. Schlag-
regen), wodurch die Erosion der 
Holzsubstanz verhindert wird 
Brandlablschotltung Waag-
rechte Bretter oder Metallpro-
file trennen die Hinterlüftungs-
ebene und verhindern so eine 
unkontrollierte Brandausbrei-
tung über mehrere Geschosse 
Brett Für die Fassade mind. 
19 mm, max. 25 mm starkes 
Schnittholz, max. 12 cm breit
Delckellschallung Senkrechte 
Außenschalung in zwei Lagen. 
Die untere Lage aus Brettern 
wird mit Zwischenraum verlegt, 
die zweite Lage (Deckel) aus 
Brettern oder Leisten wird über 
den Zwischenräumen befestigt
Farblstoflfe sind im Gegensatz 
zu Pigmenten voll löslich. Ihre 
Lichtechtheit und z. T. auch 
Wasserbeständigkeit sind gering
Flaldelrung siehe Maserung 
Furlnierlschichtlholz Aus 
mehreren Holzlagen zusam
mengesetzter Holzwerkstoff. 
Die Furniere werden im Gegen-
satz zu Sperrholz in der Regel 
faserparallel geschichtet und 
mit Phenol-Formaldehydharz 
wasserfest verleimt 
Harz Nadelhölzer (z. B. Fichte, 
Kiefer, Lärche) können speziell 
bei Sonneneinstrahlung Harz 
ausscheiden. Harzaustritte sind 
bei Oberflächenbeschichtungen 
problematisch. Sortierungen 
oder Ausfräsen und Ausleimen 
von Harzansammlungen (Harz-
gallen) verhindern dies
Hinlterllüfltelte Faslsalde 
Fassade mit einem durchgehen
den Hohlraum zwischen tragen
der Wand und Fassadenverklei-
dung von mind. 20 mm
Hinlterllüfltungslöfflnung 
Mind. 20 mm Zugang zur Hinter-
lüftungsebene, hinter der Ver-
kleidung; Abdeckung durch In-
sektenschutzgitter erforderlich
Imlpräglnierlte Höllzer Impräg-
nierung von Holz mit Naturstof
fen (z. B. Öle, Wachse) oder mit 
chemischen Holzschutzmitteln

Glossar zum Thema Fassaden aus Holz

Inlstandlhalltung Je nach 
Oberflächenbehandlung sind 
unterschiedliche Wartungsinter
valle vorzusehen 
Kernlholz Innerer Teil des Stam
mes, der im Gegensatz zum 
Splintholz keine wasser- und 
nährstoffleitende Funktion 
mehr hat; fester, schwerer, 
widerstandsfähiger und dunk-
ler als das Splintholz
Konlstrukltilver Holzlschutz 
Umfasst alle Maßnahmen, vom 
Entwurf über die Verarbeitung 
bis zur Konstruktion und De
tailausführung, mit denen eine 
dauerhafte Durchfeuchtung 
und daraus resultierende Schä-
den des Holzes und von Holz-
werkstoffen vermieden werden 
können. Dazu zählt z. B. ein 
Vordach oder ein ausreichender 
Bodenabstand als Schutz vor 
Erdkontakt und Spritzwasser
Konlterllatltung Teil der Unter
konstruktion bzw. zweite Holz-
lattung z. B. zur Einbringung 
einer Wärmedämmung. Die 
Konterlattung liegt kreuzweise 
zur eigentlichen Holzlattung
Lalcke bilden eine deckende, 
einheitlich gefärbte Oberflä-
che, durch die die Holzstruktur 
farblich nicht durchscheint. 
Sie bieten einen sehr guten 
uv-Schutz und ergeben daher 
sehr dauerhafte Anstriche
Lalsulren sind halbtransparen
te, nicht deckende Anstriche, 
durch die die Holzstruktur 
farblich erkennbar bleibt. Man 
unterscheidet je nach Schicht-
dicken Dünnschicht-, Mittel
schicht- und Dickschichtlasuren. 
Lasuren in dunklen Farbtönen 
sind i. d. R. dauerhafter als 
helle, da sie einen besseren 
uv-Schutz bieten. Dickschicht-
lasuren werden für Fassaden 
nicht empfohlen
Latltung Äußerer Teil einer 
Unterkonstruktion, an der z. B. 
eine Dachdeckung oder die 
Holzverkleidung einer Fassade 
eingehängt bzw. befestigt wird
Malselrung Jahresringe, sicht-
bar im Längsschnitt
Maslsivlholzlplatlten Mehr-
schichtige Holzwerkstoffplat-
ten aus zueinander parallel 
laufenden Decklagen und aus 

zumindest einer um 90 Grad 
verdrehten Mittellage (Ab-
sperreffekt). Die Einzellagen 
dürfen auch durch Keilzinkung 
oder stumpfen Stoß in ihrer 
Länge zusammengesetzt sein
Nalturlharlze In Farben und 
Holzschutzmitteln eingesetzte 
Naturharze pflanzlichen oder 
tierischen Ursprungs
Nut und Felder Holzverbin-
dung insbesondere zur Vergrö-
ßerung der Breiten von Bret-
tern und Holzwerkstoffplatten
öhu Österreichische Holz
handelsusancen regeln die 
Qualitäten von Schnittholz; 
www.holzindustrie.at
Öle Synthetisch oder aus natür
lichen Rohstoffen hergestellte 
Emulsionen, die tief in das Holz 
einziehen und eine Imprägnie-
rung bewirken
ÖNORM ÖNORM B 3020 regelt 
Profilbretter, ÖNORM B 3802 
den Holzschutz, ÖNORM B 2215 
und ÖNORM B 7215 Zimmermei-
sterarbeiten, ÖNORM B 2320 
Wohnhäuser aus Holz und z. B. 
ÖNORM B 3022 Massivholz-
platten; www.on-norm.at
Pflanzllilche Schädllinlge 
Pilzsporen sind zwar immer 
allgegenwärtig in der Luft, sie 
wachsen jedoch nur unter ent-
sprechenden Bedingungen. Ist 
das Holz trocken und richtig 
verarbeitet, kommt es kaum zu 
einem Befall bzw. zu einer Zer-
störung. Bläuepilze zerstören 
das Holz nicht, sondern verfär-
ben es nur; allerdings können 
Anstriche durchdrungen und 
beschädigt werden
Prolfillbrett Gehobeltes Brett, 
meist mit Nut und Feder. Es 
gibt verschiedene Profilformen 
für vertikale und horizontale 
Verkleidungen, die in der önorm 
definiert werden. Längen: 
zwischen 2 und 6,5 m, Breiten: 
ca. 7 bis 15 cm, Dicken: 
ab  19 mm für den Außenbereich
Qualliltät siehe Sortierung
Quelllen und Schwinlden 
Holz quillt bei Feuchtigkeits-
aufnahme und schwindet bei 
Feuchtigkeitsabgabe und ver-
ändert dabei Maß und Form
Rolllschallung siehe Stülp-
schalung
Sälgelrau Ist Schnittholz, das 
keine weitere Bearbeitung 
erfahren hat

Schinldeln Gespaltene oder 
gesägte Vollholzbrettchen, 
keilförmig oder gleich dick. 
Längen: 12 bis 80 cm 
Breiten: 5 bis 35 cm
Sorltielrung Qualitätsunter
schiede bei Holz und -werkstof
fen, die auf Erscheinungsbild 
und Dauerhaftigkeit Einfluss 
haben. Sortierbestimmungen 
und önorm definieren zuläs-
sige Merkmale, z. B. Astgrößen
Sperrlholzlplatlten Platten 
aus mehreren Lagen Furnier-
sperrholz, die kreuzweise mitei-
nander verleimt sind
Splintlholz Äußerer, zwischen 
der Rinde und dem Kernholz 
liegender Teil des Stammes. Im 
Splintholz erfolgen die Wasser-
speicherung und der Nährstoff-
transport; hoher Feuchtegehalt 
Stoßlfulge Stumpfe Stöße sind 
generell zu vermeiden. Vertikale 
Stöße sind als Schattenfugen 
auszuführen (ca. 10 mm Ab-
stand). Bei horizontalen Stoß-
fugen sollten wasserableitende 
Bretter oder Metallprofile ein-
gebaut werden
Stülplschallung Waagrechte 
Außenschalung aus Brettern, 
schuppenartig überlappend
Sturzlschallung siehe Deckel
schalung
Therlmolholz In einem speziel
len Wärmeverfahren behandel
tes Holz z. B. für Fassaden
Tielrilsche Schädllinlge Insek-
tenlarven wie die des Gewöhn
lichen Nagekäfers („Holzwurm”) 
nutzen Holz als Lebensraum 
und Nahrungsquelle. Der Befall 
kann zur völligen Zerstörung 
des Holzes führen
uv-Schutz Das uv-Licht der 
Sonne verändert die Holzober-
fläche und baut Holzsubstanz 
ab. Pigmente der Anstriche 
(Lacke, Lasuren) verhindern den 
Abbau. Farblose Beschichtun
gen (Klarlacke) gewährleisten 
keinen ausreichenden uv-Schutz
veh Verband der Europäischen 
Hobelindustrie; www.veuh.org
Verlgraulung s. Verwitterung
Verlkleildung Bretter, Profil-
bretter, Schindeln oder Holz-
werkstoffe als Fassade
Verlwitltelrung Dadurch wird 
das Holz zwar nicht zerstört, es 
verändert aber die Optik. Eine 
natürlich gealterte Holzfassade 
wird gräulich (Vergrauung)



Tipps, Links, Zusatzinformationen
Kleines Wörterbuch rund um Fassaden

Lebensdauer 
Entscheidend für die Lebensdauer einer Fassade 
aus Holz sind abgesehen von den Witterungs
einflüssen die Qualität der eingesetzten Materi-
alien, der sorgfältig ausgeführte bauliche Holz-
schutz und eventuelle Oberflächenbehandlungen. 
Oberflächenbehandelte Fassaden aus Holz sind 
mit einem minimalen Wartungs- und Instand
haltungsaufwand jahrzehntelang dauerhaft 
und schön. Unbehandelte Fassaden sind generell 
wartungsfrei.

Kosten 
Fassaden aus Holz gibt es in allen Preiskate
gorien. Profilbretter oder Holzwerkstoffplatten, 
mit oder ohne Oberflächenbehandlung, farbig 
gestaltet oder naturbelassen vergrauend – nicht 
nur die Oberfläche zählt. Durch das zusätzliche 
Anbringen einer Wärmedämmung erhöhen sich 
die Ausführungskosten nur gering im Vergleich 
zur Energieeinsparung auf Jahrzehnte. Fragen 
Sie detailliert nach Ausführungsmöglichkeiten, 
Preis und Qualität.

Wärmedämmung 
Mit Holzverkleidungen und einer entsprechenden 
Wärmedämmung kann der Wärmeverlust einer 
Außenfassade wesentlich reduziert werden. Die 
Außendämmung im Zwischenraum von Fassade 
und tragender Wand ist ideal, da das Gebäude als 
Ganzes umhüllt wird. 
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www.holzistgenial.at
www.dataholz.com 
www.infoholz.at

Fachverband der Holzindu-
strie Österreichs
www.holzindustrie.at

Herstellergemeinschaft mh  
MassivHolz Austria
www.mh-massivholz.at

veh – Verband der Euro- 
päischen Hobelindustrie
www.veuh.org

Bundesinnung Holzbau
holzbau austria
www.holzbau-austria.at

Bundesinnung Tischler
www.tischler.at

Archiv zeitgenössischen  
Bauens 
www.nextroom.at

proHolz Austria
www.proholz.at

proHolz Burgenland
www.proholz-bgld.at

proHolz Kärnten
www.proholz-kaernten.at 

proHolz Niederösterreich
www.proholz-noe.at

proHolz Oberösterreich
www.proholz-ooe.at

proHolz Salzburg 
www.holzinformation.at 

proHolz Steiermark
www.proholz-stmk.at 

proHolz Tirol 
www.holzinformation.at

Falls Sie mehr Informati-
onen über Holz als Werk-
stoff und Werke in Holz 
wünschen, werfen Sie einen 
Blick in unser Fachmagazin 
zuschnitt-online unter 
www.proholz.at
Mit www.proholz.at haben 
Sie Zugang zu wertvollen 
Informationen über Holz. 
Weiters finden Sie im 
Online-Kiosk die proHolz-
Kollektion mit Shirts, 
Kappen, Klebern usw. sowie 
die neuesten Publikationen 
von proHolz und eine 
interessante Linkliste.

proHolz Edition
mit kleinen Ratgebern 
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